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 Abstract
Turmeric oil is an essential oil derived from turmeric (Curcuma domestica). Turmeric oil is known to have antiinflammatory, antibacterial, antifungal and antioxidant activities. Nanoemulsions have the advantage of improving drug absorption and bioavailability. The purpose of the formulation of this nanoemulsion is to know the characteristics of turmeric oil nanomulsions. The formula consists of F1 (5%), F2 (10%), and F3 (15%). The preparation assessment covers organoleptic, pH, viscosity, stability, particle size, and zeta potential. The nanoemulsion preparation is produced in a thick yellow, typical odor of turmeric oil, with a pH of 6.8-7, a viskosity of 23-29 Cps, transmission values of 43.3-74.6%, droplet sizes at F1, F2, F3 of 23.2 nm, 203.8 nm, and 298.7 nm and zeta values potentials F1, F2 - 18.5mV, F 2 - 13.4mv, and F3 -8,5mV, all of the formulas well physically stable by the cracking, sedimentation and tubidity.
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Abstrak
Turmeric oil merupakan minyak yang berasal dari kunyit (Curcuma domestica). Turmric oil diketahui memiliki aktivitas sebagai antiiflamsi, anti bakteri, anti jamur antioksidan dan aktivitas lainnya. Nanoemulsi memiliki keuntungan dapat meningkatkan absorpsi dan bioavailabilitas obat. Tujuan dari formulasi nanoemulsi ini untuk mengetahui karakteristik nanoemulsi turmeric oil. Formula terdiri atas F1 (5%), F2 (10%), dan F 3 (15%). Evaluasi sediaan meliputi organoleptis, pH, viskositas, stabilitas, ukuran partikel, dan zeta potensial. Sediaan nanoemulsi yang dihasilkan berwarna kuning kental, berbau khas turmeric oil, dengan pH 6,8-7, viskositas 23-29 Cps, nilai transmitan 43,3-74,6%, ukuran droplet pada F1, F2, F3 sebesar 23,2 nm, 203,8 nm, dan 298.7 nm dan nilai zeta potensial F1, F2, F3 -18,5mV, F2 -13,4mv ,dan F3 -8,5mV, semua formula stabilan secara fisik yang baik ditandai dengan tidak adanya pemisahan fase, pengendapan, dan kekeruhan.
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PENDAHULUAN
Kunyit (Curcuma longa Linn) adalah tanaman khas Indonesia yang memiliki banyak manfaat. Kunyit mengandung berbagai senyawa antara lain kurkumin dan minyak atsiri [1]. Aktivitas farmakologi rimpang kuyit lainnya yaitu sebagai anti inflamasi, anti imunodefisiensi, antivirus, antijamur, antioksidan, antikarsinogenik dan antibakteri
[2]. Aktivitas farmakologi rimpang kuyit  berfungsi sebagai anti bakteri, bakteri yang digunakan baik bakteri gram positif maupun gram negatif seperti, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Shigella dysentriae, Salmonella typhi dan sebagainya [3] [4].
Kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat, yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin sebanyak 10% dan bisdesmetoksikurkumin sebanyak 1-5% dan zat- zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsiri yang terdiri dari keton sesquiterpen, turmeron 60%, zingiberen 25% [5]. Minyak atsiri ini dapat digunakan sebagai antibakteri karena mengandung gugus fungsi hidroksil dan karbonil yang merupakan turunan fenol. Turunan fenol ini akan berinteraksi dengan dinding sel bakteri, selanjutnya terabsorpsi dan penetrasi ke dalam sel bakteri, sehingga menyebabkan presipitasi dan denaturasi protein yang melisiskan membran sel bakteri [6]
Penggunaan antibiotik memiliki banyak tantangan dalam penerapannya, salah satu hal utama yang menjadi perhatian adalah timbulnya resistansi antibiotik. Terjadinya resistensi disebabkan karena bakteri sudah tidak peka lagi untuk diberikan terapi [7].
Penelitian untuk menemukan zat yang berkhasiat sebagai antibakteri baru perlu dilakukan salah satunya melalui alternatif pemanfaatan zat aktif yang berasal dari alam salah satunya adalah turmeric oil (Minyak atsiri kunyit) [3]. 
Turmeric oil (minyak atsiri kunyit) dapat diformulasikan menjadi sediaan nanoemulsi. Keuntungan nanoemulsi ialah dapat menghantarkan obat ke unit yang lebih kecil dalam tubuh, mengatasi resistensi, dan dapat meningkatkann efisiensi penghantaran obat dengan meningkatkan daya larut [8]. Sediaan nanoemulsi juga dapat meningkatkan bioavailabilitas serta stabil secara termodinamika dalam campuran air, minyak, surfaktan dan kosurfaktan [9]
Menurut [10] nanoemulsi memiliki keunikan stabilitas secara kinetik dan secara fisik untuk ketahanan jangka waktu yang panjang, tetapi mempunyai tingkat kestabilan yang lebih tinggi agar tidak terjadinya sedimentasi jika dibandingkan dalam bentuk emulsinya. Luas permukaan yang besar mengakibatkan penyerapan nanoemulsi yang baik dengan ukuran droplet yang kecil dapat memudahkan penetrasi dan absorpsi melewati lapisan kulit [11].
Berdasarkan latar belakang perlu dilakukan formulasi sediaan nanoemulsi dari turmeric oil  untuk dapat memberikan penghantaran obat yang baik sehingga dapat diabsorpsi di lambung dengan cepat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui formula dan karakteristik sediaan nanoemulsi turmeric oil

METODE 
Penelitian yang dilakukan ialah jenis penelitian eksperimental dengan memformulasi sediaan nanoemulsi dari turmeric oil yang menggunakan variasi variasi konsentrasi turmeric oilnya dengan menggunakan Tween 80, PEG 400 dan akuades dan dilakukan evaluasi fisik sediaan.
[bookmark: _Toc124944857][bookmark: _Toc125197841][bookmark: _Toc125804424][bookmark: _Toc140651713][bookmark: _Toc142598719]Sampel 
Turmeric oil yang digunakan adalah turmeric oil yang diproduksi oleh PT. Sesmu. 

Alat dan Bahan
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah pH meter, viskometer Brookfield, particle size analyzer (Horiba Scientific SZ-100), spektrofotometer UV-Vis, setrifugator, timbangan analitik, magnetic stirrer, bath sonicator.
Bahan yang digunakan turmeric oil, Tween 80, PEG 400, nipagin, nipasol,akuades.

Pembuatan Nanoemulsi
Formula nanoemulsi dapat dilihat pada tabel 1.
[bookmark: _Toc142387659]Tabel 1. Formula Nanoemulsi	Comment by Author: Penulisan tabel silahkan menyesuaikan dengan template JPK
	Bahan
	Formula (%)

	
	F1
	F2
	F3

	Turmeric oil  
	5
	10
	15

	Tween 80
	36
	36
	36

	PEG 400
	24
	24
	24

	Vco
	3
	3
	3

	Span 80
	1
	1
	1

	Aquades ad
	 100
	100
	100



Proses pembuatan nanoemulsi turmeric oil  dimulai dengan menimbang semua bahan sesuai dengan formula pada Tabel 1. turmeric oil, vco, span 80 ,dan PEG 400 ( fase minyak) dimasukkan ke dalam beaker gelas dan dicampur dengan menggunakan magnetic stirrer selama 10 menit dengan kecepatan 500-1000 rpm. Lalu panaskan air setelah itu masukan tween 80 secara perlahan (fase air) ke dalam beaker gelas dan dicampur dengan menggunakan magnetic stirrer selama 5 menit, lalu masukan tunggu fase air dingin dan masukan fase minyak ke dalam fse air secara perlahan . Seluruh bahan yang telah tercampur kemudian dilakukan proses sonikasi menggunakan bath sonicator selama 30 menit [12] 
[bookmark: _Toc125197848][bookmark: _Toc125804431][bookmark: _Toc140651720][bookmark: _Toc142598726]Evaluasi Fisik Sediaan 
Uji Organoleptik     
Uji organoleptik meliputi warna, bau, rasa, dan fase pemisahan sediaan yang diamati setelah 24 jam pembuatan sediaan. Pengujian organoleptis dilakukan dengan mengamati bentuk, bau dan warna sediaan. Selain itu diamati juga pemisahan fase/endapan yang terjadi pada nanoemulsi setelah dilakukan penyimpanan.
[bookmark: _Toc124944865]Penentuan pH
[bookmark: _Toc124944866]Pengukuran pH sediaan dilakukan dengan menggunakan pH meter. 

Penentuan Visikositas 
Pengukuran viskositas dilakukan menggunakan viskometer Brookfield. Sampel sebanyak 50 ml diletakkan dalam gelas beaker dan dipasang pada solvent trap yang tersedia. Dipilih spindle ukuran 62 dengan kecepatan putaran 50 rpm, kemudian alat dijalankan. Nilai viskositas dapat diketahui dengan mengamati hasil analisis yang ditampilkan pada layar brookfield [13]
[bookmark: _Toc124944867]Penentuan Persen Transmitan
[bookmark: _Toc124944868]Uji persen transmitan dilakukan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kejernihan suatu sediaan nanoemulsi yang dihasilkan mendekati kejernihan 90% - 100% air dan diperkirakan droplet yang terbentuk telah mencapai ukuran nanometer. Formula diukur persen transmitan pada panjang gelombang 630nm-650 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis [14].



Penentuan Ukuran doplet
[bookmark: _Toc124944869]Ukuran droplet diukur dengan menggunakan particle size analyzer (PSA) dengan tipe dynamic light scattering (Horiba Scientific SZ-100)
Uji Zeta Potensial
Zeta potensial droplet di ukur dengan menggunakan alat Particle Size Analyzer (PSA) dengan tipe Dynamic Light Scattering (DLS). Sebanyak 3 ml sampel diukur menggunakan alat PSA (Particle Size Analyzer). Pengukuran zeta potensial dilakukan dengan sudut hamburan 90o dan 173o [15].
Uji Stabilitas Emulsi  
Sebanyak 10 ml sediaan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuga. Uji sentrifugasi nanoemulsi dilakukan dengan memasukkan tabung sentrifugasi berisi sampel ke dalam alat sentrifugator dengan kecepatan putaran 3800 rpm selama 30 menit. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kestabilan sediaan nanoemulsi dengan cara mengamati adanya pemisahan fase atau creaming, pengendapan, dan kekeruhan setelah disentrifugasi [16]. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc140651726][bookmark: _Toc142598732]Uji Organoleptis 
[bookmark: _Toc140651727][bookmark: _Toc140651975]Hasil uji organoleptis sediaan nanoemulsi turmeric oil menunjukkan ketiga sediaan berwarna kuning jernih, namun intensinas warna kuning semakin kuat dengan bertambahnya konsentrasi. Seluruh sediaan memiliki aroma khas turmeric oil/kunyit.
Berikut ini adalah data hasil dari uji organoleptis dari sediaan nanoemulsi turmeric oil dapat dilihat pada gambar 1:










(a)         (b)         (c)
Gambar 1. Sediaan nanoemulsi
Keterangan :
(a) F1 : Nanoemulsi turmeric oil 5%
(b) F2 : Nanoemulsi turmeric oil 10%
(c) F3 : Nanoemulsi turmeric oil 15%
[bookmark: _Toc142598733]Penentuan pH
[bookmark: _Toc140651730][bookmark: _Toc140651978][bookmark: _Toc140652474]Berikut ini adalah data hasil dari penentuan pH dari sediaan nanoemulsi turmeric oil
[bookmark: _Toc142387662]Tabel 2. Hasil pH sediaan nanoemulsi turmeric oil
	Formula
	pH

	F 1 
	6,8

	F 2 
	6,9

	F 3 
	7,0


Hasil yang didapat pada pengukuran pH yaitu pada F1 dengan pH 6,8, F2 dengan pH 7,0 dan pada F3 dengan pH 6,9 yang menunjukan jika nanoemulsi turmeric oil masuk kedalam pH netral. Sediaan yang dihasilkan jika terlalu asam akan mengiritasi lambung dan bila terlalu basa akan bersifat korosif terhadap mukosa lambung [17]. Hasil dari pengujian pH sediaan nanoemulsi turmeric oil didapatkan kesimpulan bahwa sediaan aman untuk digunakan. Data hasil penentuan pH dapat dilihat pada tabel 2.
[bookmark: _Toc140651731][bookmark: _Toc142598734]Penentuan Viskositas 
[bookmark: _Toc140651732][bookmark: _Toc140651980][bookmark: _Toc140652476][bookmark: _Toc142387663]Berikut ini adalah data hasil dari penentuan viskositas dari sediaan nanoemulsi turmeric oil
Tabel 3. Hasil viskositas sediaan nanoemulsi turmeric
            oil
	Formula
	Viskositas (Cps)
	RerataSD


	
	1
	2
	3
	

	F1
	28,1
	26,1
	26,2
	26,8  0,92

	F2
	29
	28,1
	27,9
	28,4  0,48

	F3
	24
	23
	23,1
	23,4  0,45



[bookmark: _Toc140651733][bookmark: _Toc142598735]Penentuan viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan sediaan nanoemulsi turmeric oil yang dihasilkan. Berdasarkan hasil dari pengukuran viskositas diperoleh nilai viskositas nanoemulsi turmeric oil 23–29 Cps. Diketahui persyaratan untuk nilai viskositas untuk sediaan nanoemulsi berkisar antara 10-2000 Cps. Hal ini menunjukan bahwa sediaan nenoemulsi turmeric oil sudah memenuhi persyaratan viskositas [18].
Penentuan Persen Transmitan
Hasil uji persen transmitan sediaan nanoemulsi sebagai berikut.
Tabel 4. Hasil persen transmitan sediaan nanoemulsi
	Formula
	Persen Transmitan (%)

	
	630 nm
	635 nm
	640 nm
	645 nm
	650 nm

	F1
	73,2
	73,6
	73,9
	74,3
	74,6

	F2
	43,3
	43,3
	43,5
	43,8
	44

	F3
	43,8
	44,4
	44,7
	45,1
	45,7


             turmeric oil

[bookmark: _Toc142387664][bookmark: _Toc140651735]Uji persen transmitan dilakukan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kejernihan suatu sediaan nanoemulsi yang telah di berikan variasi konsentrasi turmeric oil. Hasil pengukuran transmitan F1, F2 dan F3 yaitu sebesar 43,3% - 74,6% dimana hasil itu tidak memenuhi syarat, karena hasil yang didapat tidak mendekati kejernihan 100% [14]. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi pada turmeric oil yang digunakan, karena semakin besar konsentrasi yang digunakan, maka semakin kecil nilai transmitansi [19]. Data hasil uji persen transmitan dapat dilihat pada tabel 4.
[bookmark: _Toc140651739]Penentuan Ukuran Doplet, Indeks Polidispersitas, dan Uji Zeta Potensial
[bookmark: _Toc140651736][bookmark: _Toc140651984][bookmark: _Toc140652480]Berikut ini adalah data hasil dari penentuan ukuran droplet, indeks polidispersitas dan zeta potensial dari sediaan nanoemulsi turmeric oil. 
	[bookmark: _Toc142387665]Rata-rata
	F1
	F2
	F3

	Ukuran partikel (nm)
	23,2
	203,8
	298,7 

	Indeks Polidispersitas
	0,138
	0.652
	0.434

	Zeta potensial (mV)
	-18,5
	-13,4
	-8.5


 Tabel 5. Hasil pengujian ukuran doplet dan zeta
 potensial sediaan nanoemulsi turmeric oil 

Berdasarkan hasil uji ukuran droplet sediaan nanoemulsi pada masing-masing formula yang dibuat menghasilkan ukuran rata-rata pada F1 sebesar 23,2 nm dengan Indeks Polidispersitas (PI) sebesar 0,138. Ukuran rata-rata pada F2 sebesar 203,8 nm dengan ukuran Indeks Polidispersitas (PI) sebesar 0,652. Ukuran rata–rata pada F3 sebesar 298,7 nm Indeks Polidispersitas (PI) sebesar 0,434. Ketiga formula ini memiliki ukuran droplet yang telah memenuhi persyaratan ukuran nanopartikel, menurut Gupta et al., (2016) nanoemulsi memiliki ukuran partikel kecil 20-500 nm, semakin kecil ukuran partikel maka proses absorpsi semakin cepat serta memberikan efek farmakologis yang cepat juga  [21]. 
Selain ukuran droplet nilai Indeks Polidispersitas (PI) menunjukkan informasi mengenai kestabilan fisik suatu sistem dispersi dan keseragaman ukuran droplet sediaan. Semakin kecil nilai Indeks Polidispersitas (PI) maka ukuran partikel semakin homogen. Rentang  nilai  indeks  polidispersitas  yang  dapat diterima adalah 0 (partikel monodispersi) sampai 0,5   (distribusi   ukuran   partikel   lebar).   Indeks polidispersitas ini memberikan informasi mengenai  kestabilan  fisik  suatu  sistem  dispersi  (Catur Adi et al., 2019). 
Nilai Indeks Polidispersitas (PI)  yang  rendah menunjukkan     bahwa     sistem     dispersi     yang terbentuk    bersifat    lebih    stabil    untuk    jangka panjang  (Gao et al., 2008). Hasil dari nilai Indeks Polidispersitas (PI) pada F2 tidak memenuhi syarat karna nilai Indeks Polidispersitas (PI) >0,5. Pada F1 dan F3 sudah memasuki nilai Indeks Polidispersitas (PI) yaitu <0,5 yang artinya tingkat keseragaman ukuran droplet dapat diterima dengan baik. Data hasil nilai Indeks Polidispersitas (PI) dapat dilihat pada tabel 5.
Pada hasil pengukuran nilai zeta potensial diperoleh nilai pada F1-18,5 mV, pada F2 didapatkan nilai -13,4mV, dan pada F3 didapatkan nilai -8,5. Hasil yang diperoleh dari pengujian zeta potensial ini dapat disimpulkan bahwa ketiga formula sudah memenuhi persyaratan dimana secara umum nilai zeta potensial yang baik ialah -30 mV sampai dengan +30 mV menunjukan suatu sistem yang stabil. Nilai zeta potensial -30 mV sudah cukup baik untuk mempertahankan stabilitas dari sistem dispersi pada nanoemulsi. Rentang nilai zeta potensial yang baik pada penyimpanan sediaan nanoemulsi yakni senilai >30 mV yang menunjukan bahwa sediaan memiliki stabilitas elektrostatik yang baik, 5-15 mV menunjukan limited flocculation, dan 3-5 mV menunjukan nilai maximum flocculation [24]. Data hasil zeta potensial dapat dilihat pada tabel VII.

[bookmark: _Toc140651737][bookmark: _Toc142598736]Penentuan Stabilitas Emulsi (Metode Sentrifugasi
[bookmark: _Toc140651738][bookmark: _Toc140651986][bookmark: _Toc140652482]Uji sentrifugasi ini dilakukan untuk mengetahui kestabilan sediaan nanoemulsi dengan cara mengamati adanya pemisahan fase atau creaming, pengendapan, dan kekeruhan setelah disentrifugasi pengujian dilakukan pada kecepatan 3800 rpm selama 30 menit [16]. Hasil pengujian sentrifugasi sediaan nanoemulsi turmeric oil ini menunjukan tidak terdapat pemisahan fase, pengendapan, dan kekeruhan. Hasil ini menunjukan bahwa sediaan nanoemulsi turmeric oil ini memiliki kestabilan yang baik.
Berikut ini adalah data hasil dari penentuan sentrifugasi dari sediaan nanoemulsi turmeric oil dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada tabel 6:



[bookmark: _Toc142387666]Tabel 6. Hasil sentrifugasi sediaan nanoemulsi turmeric oil
	Formula
	Sentrifugasi

	
	Pemisahan Fase
	Pengendapan
	Kekeruhan

	F1
	Tidak ada 
	Tidak ada 
	Tidak ada 

	F2
	Tidak ada 
	Tidak ada 
	Tidak ada 

	F3
	Tidak ada 
	Tidak ada 
	Tidak ada 



SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, nanoemulsi yang dihasilkan memiliki warna kuning dan aroma khas turmeric oil, dengan viskositas 23-29 Cps, dengan ukuran droplet berkisar 23,2 nm–289,7 nm, nilai zeta potensial -8,5 mV sampai 18,5 m/V, dan stabil setelah dilakukan pengujian dengan metode sentrifugasi. 
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